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DESCRIZIONE DEI DEGRADI UP11_Pulitura delle pavimentazioni
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Descrizione: Descrizione: Descrizione: (LA Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione: Descrizione:
Alterazione  che  si manifesta Tracce ad andamento verticale, dove Soluzione di discontinuita tra strati Degrado che si manifesta con Alterazione che si manifesta con Reazione chimica tra ossigeno Perdita di continuita di elementi Strato sottile, morbido ed omogeneo Presenza di piante, arbusti, edera. Manufatto ligneo fortemente
attraverso la variazione di uno o piu il rivolo d’acqua scende correndo superficiali del materiale in distacco che & susseguito da caduta pigmentazione accidentale e atmosferico ed elementi metallici. tridimensionali, perdita di parti. aderente alla superficie e di natura ammalorato attaccato da muffe,
parametri che definiscono il colore. sulla facciata. particolare all’interfaccia di questi, di uno o piu strati superficiali localizzata. Si possono osservare L'ossidazione del metallo porta alla biologica di colore variabile tendente agenti xilofagi e gravemente
Tracce ad andamento parallelo al sia tra loro che rispetto al substrato. subparalleli tra di loro. cambiamenti di tono del colore. formazione di ruggine superficiale Le cause: dal marrone al nero. Le cause: imbarcato con elementi non piu
suolo dove presenza di ristagni o Prelude in genere alla caduta degli (facilmente removibile) o con una Rottura accidentale di un elemento, Accumuli di umidita, attacco di complanari tra loro.
Le cause: zone particolarmente umide. strati stessi dovuta alla scarsa Le cause: Le cause: capacita penetrativa maggiore se cadute, interventi impropri. Le cause: organismi autotrofi, scarsa
Biodeteriogeni, emersione del adesione. Acqua all’interno del substrato, Mancata manutenzione e pulizia, accompagnata da sali che porta ad un Azione di microrganismi autotrofi, manutenzione.
pigmento in fase di decoesione e Le cause: presenza di sali, dilavamento presenza di umidita a causa di aumento di volume e pud arrecare presenza di umidita o acqua, presenza Le cause:
successivo dilavamento della Scarsa efficienza degli impianti che a Le cause: interstiziale, irraggiamento solare, stilicidi incontrollati. danni irreversibili ai materiali come di fessurazioni e distacchi parziali in Accumuli di umidita, attacco di
superficie, esposizione causa di perdite provocano questa Dilatazioni differenziali tra materiali fenomeni gelivi. distacchi e colature sul prospetto. cui si ha un aumento dell’'umidita che organismi autotrofi, scarsa
particolarmente favorevole tipologia di degrado (mancanza di di supporto e finitura. Le cause: facilita la riproduzione di muffe. manutenzione, non presenza di
all’irraggiamento solare. gocciolatoi, linea di gronda forata, Presenza di acqua, scarsa vernice impregnante e protettiva.

pluviale crepato, impianti idraulici
interni in condizioni critiche).

manutenzione, scarsa presenza di
vernici di fondo a base di zinco.
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DESCRIZIONE

SERRAMENTI
- smontaggio attento

- individuazione della coloritura - individuazione della causa,
originale mediante [I'analisi della sostituzione degli impianti dannegiati

- rimozione dell'intonaco distaccato - rimozione della tinteggiatura - ammorbidimento preventivo del - pulitura mediante stracci e

- reintegrazione delle parti mancanti - disinfestazione della superficie con - applicazione di un biocida con

esfoliata o del supporto stesso. deposito tramite utilizzo di acqua scopinetti. con materiale matericamente idoneo biocida. caratteristiche chimiche adeguate al

mediante scalpelli e spazzole.

stratigrafia del pigmento e (gronde, pluviali, impianti idraulici - risarcitura del materiale rimosso - spazzolatura delle zone da trattare. nebulizzata a bassa pressione. - pulitura meccanica manuale per compatibile. - pulitura con acqua decalcizzata e far seccare la vegetazione - rimozione
restituzione dell’unita cromatica interni), inserimento dei gociolatoi tramite intonaco compatibile a base - estrazione dei sali solubili attraverso - pulitura localizzata tramite spugna mezzo di carta abrasiva o spazzole in ricucitura della tessitura muraria spazzole morbide di nylon. rimuoverla in un consistenti
mediante tinteggiatura. mancanti. di malta avente la stessa cicli di impacchi assorbenti di acqua Wishab tipo extra dura. acciaio o sabbiatura. mediante metodo del cuci scuci. - trattamento finale preventivo secondo periodo - reintegrazione parti ammalorate

- intervento di protezione per
rallentare i processi di
deterioramento come scoloritura,
cambiamento cromatico del tono del

-ammorbidimento preventivo dei
depositi tramite I'utilizzo di acqua
nebulizzata a bassa pressione.

- pulitura localizzata tramite spugna

composizione di quella originale per
il rispetto dei materiali storici ed una
migliore riuscita dell’intervento dato
dall’utilizzo di materiali compatibili.

distillata per rimuovere I'umidita di
condensa superficiale.

consolidamento dell’intonaco.
stesusa primer di omogenizzazione.

- spazzolatura con spazzole morbide
per la rimozione dei residui della
pulitura.

- verificare preventivamente errori

- sgrassamento del supporto
mediante diluenti.

- stesura della vernice antiruggine a
base di zinco.

mediante vaporizzazione a bassa
concentrazione di biocida contro la
formazione di attachi di microorganismi
autotrofi.

- pulitura della superficie
- taglio della vegetazione di grande
dimensione

- levigatura
- trattamento anti insetti
- stesura della vernice di finitura

colore. Wishab extra dura. - stesura primer di omogenizzazione. - ristesura della tinta. costruttivi o danneggiamenti di - stesura della doppia mano di vernice - risarcitura con la malta idonea
- spazzolatura con spazzole morbide - tinteggiatura dell’intera facciata - strato di finitura con prodotti discese, pluviali e/o copertine di di finitura. - stesura primer di omogenizzazione
per la rimozione dei residui della interessata con tinta compatibile con traspiranti. vario genere. - tinteggiatura del’intera facciata con

pulitura. i colori dell’intonaco storico. tinta compatibile traspirante.

- possibile idrolavaggio.
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