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per distacco
dell’intonaco

lesione
                 rappezzo 
di malta
crolli

superfetazione
vegetazione 
infestante

degdegrado 
antropico

-umidità da risalita capillare
-assenza o mal fnzionamento 
canale di gronda in copertura
-umidità da perdite localizzate 
di impianƟ sanitari e di 
smalƟmento e convogliamento 
acque piacque piovane
-mal funzionamento  
gocciolatoio
-deposito sull’intonaco di solfaƟ 
di Ca e Mg presenƟ nei calcari
Fessurazione e disgregazione 
dell’intonaco per azione di:
-acqua pi-acqua piovana
-infiltrazioni dalla copertura
-umidità di risalita
-degrado della copertura
Degrado struƩurale
IntervenƟ sulle murature con 
uso improprio dei materiali
CedimeCedimento della copertura e 
della muratura
Addizioni recenƟ all’edificio che 
ne diminuiscono  la coerenza e
la leggibilità rispeƩo all’asseƩo 
originario
Stato di abbandono del 
ffabbricato e deposito di semi 
nelle fessure e nelle tegole
Collocazione impropria degli 
elemenƟ tecnologici
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